MODALITA’ D’APPLICAZIONE

Lastre tralicciate per solaio alleggerite con polistirene

 a) In ogni blocco di alleggerimento deve essere

inserito, nel lato rivolto verso la cassaforma, almeno uno sfiato posto al centro del blocco stesso.
b) Per blocchi di polistirene di lunghezza compresa tra 200 e 300 cm, dovranno essere impiegati due sfiati sul lato verso la cassaforma, posti assialmente ai quarti della lunghezza.

c) Indicativamente, per resistenza al fuoco R = 120, lo spessore minimo consigliato della lastra è di 50 mm, mentre per una resistenza al fuoco R = 180 lo spessore minimo consigliato della lastra è di 60 mm.

La responsabilità della determinazione dello spessore della lastra prefabbricata è di competenza del progettista.
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